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บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ีมุ่งวิจัยและพฒันาผลิตภัณฑ์เจลเคลือบสีลิปสติกเพื่อการติดทนนาน ให้มี
ลกัษณะและประสิทธิภาพเทียบเท่ากบัผลิตภณัฑ์ตน้แบบในต่างประเทศ โดยพฒันาต ารับท่ีใชส้าร

ก่อเจลฟิล์มท่ีแตกต่างกนั (สาร Fomblin HC/R 
® และ Fomblin HC ®  04) และทดสอบลกัษณะและ

ทดสอบความคงตวั ประสิทธิภาพการติดทน ประสิทธิภาพการกนัน ้ า และทดสอบความพึงพอใจ
ของผูบ้ริโภค ผลการศึกษาพบวา่สูตรต ารับท่ีมีเจลฟิล์มโดยสาร Fomblin HC 04 มีลกัษณะเป็นสาร
ก่อเจลฟิล์มท่ีดี สามารถเคลือบลิปสติกสีไดดี้ บางเบาและไม่มนัจนเกินไป และสูตรท่ีใกลเ้คียงกบั
ตน้แบบมากท่ีสุดคือ สูตรท่ี 10 (94% w/w Fomblin HC 04) ผลการทดสอบประสิทธิภาพการเคลือบ
สีลิปสติกบนอะคริริก พบว่าสูตรท่ี 10 สามารถเคลือบลิปสติกสีทั้ง 3 ประเภทไดดี้กว่าผลิตภณัฑ์
ตน้แบบ และผลการทดสอบประสิทธิภาพการกนัน ้า พบวา่ผลิตภณัฑต์น้แบบและสูตรท่ี 10 สามารถ
กนัน ้าใหก้บัลิปสติกสีแบบแท่งและลิปสติกชนิดครีมไดดี้ แต่ผลิตภณัฑ์ตน้แบบไม่สามารถเคลือบสี
เพื่อป้องกนัการกนัน ้ าในลิปกลอสสีได้ จากนั้นน าไปประเมินความพึงพอใจในอาสาสมคัร ซ่ึงมี
คะแนนความพึงพอใจมากกว่าผลิตภณัฑ์ตน้แบบในลิปสติกสีทั้ง 3 ประเภทจึงสามารถคิดเป็น
เปอร์เซนตไ์ดด้งัน้ี ลิปสติกสีแบบแท่ง 86% ลิปสติกสีชนิดครีม 96% และลิปกลอสสี 92 % จากผล
การศึกษาแสดงให้เห็นว่า เจลเคลือบสีลิปสติกต ารับท่ี 10 มีประสิทธิภาพดีกว่าหรือเทียบเท่ากบั
ผลิตภณัฑต์น้แบบซ่ึงสามารถน าไปต่อยอดเชิงพานิชยใ์นอุตสาหกรรมเคร่ืองส าอางได ้ 

ค  าส าคญั:  ผลิตภณัฑเ์จลเคลือบสีลิปสติกเพิ่มติดทนนาน/ลิปสติก/Lipstick Coating Gel 



Abstract 

 The purpose of this study was to develop lipstick coating gel for long-lasting quality that 

was comparable to an international product prototype. In this study, the formula using film and 

gel-forming agents (Fomblin HC / R and Fomblin HC 04) were developed Characteristics, 

stability, long-lasting, waterproof performance and consumer satisfaction were evaluated. The 

results of this study showed that the formula 10 was the most similar to the prototype that a 

yielded good performance of film and gel-forming agents as it could coat lipstick well, providing 

light and non-oily quality.  In terms of testing the efficiency of lipstick coating on acrylic, it was 

found that the formula 10 had better efficiency of coating all three types of lipstick than the 

prototype. In terms of waterproof property, the prototype and the formula 10 were water resistant 

to single lipstick and cream lipstick well. However, the prototype could not be painted to protect 

the waterproof in glossy lipstick. Moreover, in terms of volunteers’ satisfaction with the products, 

it was found that scores on developed formula products in three types of lipstick were higher than 

the prototype as could be considered as follows: satisfaction score on single lipstick at 86%, cream 

lipstick at 96%, and glossy lipstick at 92%. The results implied that the formula 10 had better or 

equivalent efficiency than the prototype and this could be extensively improved for commercial 

benefits in the cosmetic industry. 

Keywords:  Lipstick coating gel/ Long lasting color/Lipstick 

บทน า 

 ปัจจุบนัผูบ้ริโภคไทยมีความสนใจในการใชผ้ลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางท่ีช่วยตกแต่งสีสันให้กบั

ผิว ท าให้มีสีสดใสมากข้ึน ข้อมูลจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ในปี พ.ศ. 2559  พบว่า 

ตลาดเคร่ืองส าอางในประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ 2 แสนล้านบาท โดยเฉพาะตลาดลิปสติกใน

ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558  มีมูลค่าสูงถึง 4,500 ล้านบาท และมีแนวโน้มจะเพิ่มข้ึนในทุก ๆ ปี 

(โอสถสภา, 2559) ผูผ้ลิตจึงมีความตอ้งการพฒันาลิปสติกเพื่อบ ารุงและการตกแต่ง ดงันั้นใน



ต่างประเทศไดมี้การคิดคน้นวตักรรมเจลเคลือบสีลิปสติกเพื่อใหลิ้ปสติกคงทนอยูไ่ดน้าน แต่อยา่งไร

ก็ตามนวตักรรมน้ีในประเทศไทยยงัไม่แพร่หลายและยงัไม่มีการศึกษาพฒันาเจลเคลือบสีลิปสติกใน

ประเทศไทย ดังนั้ นงานวิจัยน้ีจึงมุ่งศึกษาและพฒันาเจลเคลือบสีลิปสติกเพื่อติดทนนานให้มี

คุณสมบติัเทียบเท่าหรือดีกวา่ผลิตภณัฑจ์ากต่างประเทศ 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื่อพฒันาสูตรต ารับของเจลเคลือบสีลิปสติกเพื่อใหสี้ติดทนนาน 

 2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและประเมินความพึงพอใจของผูบ้ริโภคหลงัใชผ้ลิตภณัฑ์ 

 ขอบเขตการวจัิย 

 1. พฒันาต ารับผลิตภณัฑเ์จลเคลือบสีลิปสติกเพื่อใหสี้ติดทนนาน 

 2. ทดสอบคุณสมบติัทางกายภาพของต ารับผลิตภณัฑเ์จลเคลือบสีลิปสติกเพื่อให้ติดทนนาน 

 3.ทดสอบประสิทธิภาพของต ารับผลิตภณัฑเ์จลเคลือบสีลิปสติกเพื่อใหสี้ติดทนนาน 

 4. ประเมินความพึงพอใจของอาสาสมคัรหลงัใชผ้ลิตภณัฑด์ว้ยแบบสอบถาม 

ทบทวนวรรณกรรม 

 ริมฝีปากเป็นอวยัวะท่ีส าคญัอย่างหน่ึง เป็นบริเวณท่ีน าพาและสัมผสัส่ิงต่างๆก่อนเขา้สู่

ร่างกายโดยตรง ดงันั้นเราจึงตอ้งดูแลบ ารุงผวิบริเวณริมฝีปากเป็นพิเศษ ผวิริมฝีปากมีชั้นผิวบางๆ ไม่

มีต่อมไขมนัและต่อมเหง่ือ ผิวบริเวณริมฝีปากจึงไม่มีส่วนรักษาความชุ่มช้ืนในผิวได ้ ท าให้ผิวแห้ง 

แตกง่าย จึงตอ้งเลือกใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยบ ารุงและดูแลให้ความชุ่มช้ืนกบัริมฝีปากอย่างสม ่าเสมอ 

ลิปสติกจึงเป็นเคร่ืองส าอางท่ีมีความตอ้งการเพิ่มมากข้ึน ทั้งลิปสติกบ ารุงและส าหรับตกแต่งเพิ่ม

สีสัน ลิปสติกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  

ลิปสติกชนิดไม่มีสี เช่น ลิปบาล์มหรือลิปมนั ลิปแคล์ ลิปกลอส เป็นตน้ ลิปสติกประเภทน้ี

จะเป็นชนิดท่ีไม่มีสีจะเนน้ไปทางบ ารุงไม่ใหริ้มฝปากแหง้ ป้องกนัไม่ใหมี้ร้ิวรอย  



ลิปสติกชนิดตกแต่งเพิ่มสีสัน เช่น ลิปสติกเน้ือครีม ลิปสติกเน้ือแมตต์ ลิปสติกเน้ือเชียร์ 

ฟรอสต้ีลิปสติก ลิปสติกเน้ือมนัวาว ลิควิคลิปสติก ลิปกลอส ทินทเ์ป็นลิปสติกชนิดเน้ือเหล ลิปไล

เนอร์ ลิปบาลม์มีสีหรือลิปมนั  

แต่ลิปสติกโดยทัว่ไปจะพบปัญหาในเร่ือง สีหลุดลอกออกง่าย เลอะเทอะ เปรอะเป้ือน จาก

การใชว้ิถีชิวิตประจ าวนัเช่น การด่ืมน ้ า การรับประทานอาหาร การใชก้ระดาษเช็ดริมฝีปาก เป็นตน้ 

ผูว้ิจยัจึงคิดคน้ผลิตภณัฑ์เพื่อลดปัญหาและเพิ่มคุณสมบติัให้สีติดทนนานให้กบัลิปสติกทุก ๆ ชนิด 

ปัจจุบนัผลิตภณัฑ์เจลเคลือบสีลิปสติกชนิดติดทนยงัไม่พบในประเทศไทย อยา่งไรก็ตามมีการผลิต

และจดัจ าหน่ายเจลเคลือบสีลิปสติกในต่างประเทศ โดยในการศึกษาน้ีไดเ้ลือก ยี่ห้อ Rimmel จาก

ประเทศญ่ีปุ่น มาเป็นผลิตภณัฑ์ตน้แบบ โดยผลิตภณัฑ์มีลกัษณะเป็นเจลไม่มีสี  pH=5 เป็นเจลฟิล์ม

เคลือบ มีคุณสมบติัเคลือบสีลิปสติกท่ีดี จึงเหมาะสมเป็นผลิตภณัฑต์น้แบบ 

วธีิด าเนินการวจัิย 

1. ส ารวตลาดเพื่อหาผลิตภณัฑ์ตน้แบบและพฒันาสูตรต ารับของผลิตภณัฑ์เจลเคลือบสี

ลิปสติก 

2. การประเมิณลกัษณะทางกายภาพของผลิตภณัฑ์ 

ลักษณะภายนอก (Physical Appearance) ของผลิตภัณฑ์ โดยเก็บไว้ใน

อุณหภูมิห้องและสังเกตการเปล่ียนแปลงของผลิตภณัฑ์ เช่น ความหนืด, ค่า pH, การ

ตกตะกอน , การปนเป้ือน , ความคงตวัของสารในผลิตภณัฑ,์ สี, และกล่ิน 

3. ทดสอบความคงตวัของผลิตภณัฑ์และการปนเป้ือนเช้ือจุลชีพ 

ทดสอบความคงตวัของผลิตภณัฑ์ในสภาวะเร่ง โดยใช้ 2 วิธีคือ Centrifuge test 

และ Heating cooling cycle  

ทดสอบการปนเป้ือนเช้ือจุลินชีพของผลิตภณัฑ์โดยใช้ชุดทดสอบ Mikrocount 

Combi® บ่มเช้ือท่ีอุณหภูมิ 37ºC เป็นเวลา 24 ชัว่โมงแลว้อ่านผลจากค่าท่ีได ้

 



4. ทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์ 

ทดสอบอตัราการแหง้และการติดทนของผลิตภณัฑเ์จลเคลือบสีลิปสติก โดยการทา

เจลเคลือบสีบนลิปสติกสี 3ประเภท ลิปสติกแบบแท่ง ชนิดครีม และลิปกลอส ลงบนแผ่น

อะคริลิค โดยนบัเวลาจาก 0, 1, 3, 6, 12, 24 ชัว่โมง หลงัจากนั้นน ากระดาษชัง่น ้ าหนกัก่อน

และหลงัซบั แลว้น ามาประเมินผลคะแนน 

ทดสอบคุณสมบติัการกนัน ้ า โดยการน าแผ่นอะคริลิคท่ีทาสีลิปสติกและทาด้วย

ผลิตภณัฑ์เจลเคลือบสี น ามาปล่อยให้น ้ าไหลผ่าน แลว้กดซับลงบนกระดาษ ประเมินผล

และให้คะแนนประสิทธิภาพการกนัน ้ าหลงัทาผลิตภณัฑ์เจลเคลือบสีลิปสติกเพื่อให้สีติด

ทนนาน 

ทดสอบประสิทธิภาพผลิตภณัฑก์บัอาสาสมคัร อตัราการแห้ง, การติดทน, และการ

กนัน ้าจากการใชผ้ลิตภณัฑ์เจลเคลือบสีลิปสติก ซบัดว้ยกระดาษประเมิณผลดว้ยสายตา ท า

การบนัทึกผล และถ่ายภาพ ประเมินผลก่อนและหลงัใช ้

5. ทดสอบการระคายเคืองเบ้ืองตน้โดยวธีิ Close patch test 

อาสาสมคัร จ านวน 10 คน ถ่ายรูปก่อนและหลงัการทดสอบ ใช้แผ่นแปะ Finn 

Chamber 8 mm ระยะเวลาในการทดสอบ 24 ชัว่โมง อ่านผลหลงัลอกแผน่ทดสอบ 

6. ทดสอบความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีทาผลิตภณัฑ์ดว้ยแบบสอบถาม  

ท าการทดสอบความพึงพอใจของผูบ้ริโภคด้วยแบบสอบถามจากอาสาสมัคร

จ านวน 30 คน พร้อมใหค้ะแนนความพึงพอใจ น ามาวเิคราะห์และประมวลผลทางสถิติ 

ผลการวจัิย 

 จากการส ารวจตลาดผลิตภณัฑ์เจลเคลือบสีลิปสติกพบว่าได้เลือก ยี่ห้อ Rimmel มาเป็น

ผลิตภณัฑต์น้แบบ มีลกัษณะเป็นเจลขุ่นไม่มีสี  pH=5 มีคุณสมบติัเคลือบสีลิปสติกท่ีดี จากนั้นพฒันา

สูตรจากการเลือกสารก่อฟิล์มPolyperfluoromethylisopropyl etherโดยเลือกสารก่อฟิล์มท่ีมีช่ือทาง

การคา้ 2 ตวัคือ Fomblin HC/R และ Fomblin HC 04  โดยพฒันาต ารับไดท้ั้งหมด 10 สูตร 



 จากการประเมิณลกัษณะทางกายภาพสรุปไดว้า่ สูตรท่ี 10 (94% w/w Fomblin HC 04)มี

ลกัษณะทางกายภาพใกลเ้คียงตวัอย่าง ซ่ึงมีส่วนประกอบของ Fomblin HC 04 และ Dimethyl 

silylation silica ในปริมาณท่ีเหมาะสม ท าใหไ้ดเ้จลฟิลม์ท่ีดี ยดึเกาะผิวดี กระจายตวัไดดี้ ไม่ทิ้งความ

มนั และมีลักษณะใกล้เคียงกับผลิตภณัฑ์ การทดสอบความคงตวัของผลิตภณัฑ์ท่ีสภาวะเร่ง

ผลิตภณัฑ์ตน้แบบ และสูตรท่ี 10 พบว่ามีความคงตวัดี ไม่ตกตะกอน ไม่แยกชั้น pH คงท่ี และ

ทดสอบการปนเป้ือนเช้ือจุลินชีพพบวา่ไม่มีการปนเป้ือนของแบคทีเรียและเช้ือรา  

ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการแห้งและการติดทนของผลิตภณัฑ์ตน้แบบและสูตรท่ี 

10 โดยวดัจากการเปล่ียนแปลงน ้ าหนกัการหลุดลอกบนกระดาษท่ีกดซบั เม่ือเทียบลิปสติกสีทั้ง 3 

ประเภท ณ เวลาเดียวกนัพบว่า ผลิตภณัฑ์สูตรท่ี 10 พบการหลุดลอกของสีท่ีติดบนกระดาษเพียง

เล็กนอ้ย เม่ือเทียบประสิทธิภาพกบัช่วงเวลาของผลิตภณัฑ์สูตรท่ี 10 สามารถเคลือบสีลิปสติกและมี

ประสิทธิภาพสูงไดถึ้ง 6 ชัว่โมง ในขณะท่ีผลิตภณัฑต์น้แบบสามารถเคลือบได ้3 ชัว่โมงและพบการ

หลุดลอกของลิปกลอสสีแดงบนกระดาษท่ีเปล่ียนแปลงมาก สรุปผลการทดสอบไดว้่า สูตรท่ี 10 

สามารถเคลือบสีลิปสติกทั้ง 3 ประเภทไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ในขณะท่ีผลิตภณัฑ์ตน้แบบเคลือบสี

ลิปสติกแบบแท่งและชนิดครีมได ้แต่ลิปกลอสสีสามารถเคลือบไดเ้พียงเล็กนอ้ยเท่านั้น  

ตารางที่ 1 การทดสอบประสิทธิภาพการแห้งและการติดทนของผลิตภณัฑ์ตน้แบบ และสูตรท่ี 10 

บนกระดาษกบัลิปสติกสีในช่วงเวลาต่างๆ 

 



ตารางที ่2 การทดสอบประสิทธิภาพการแหง้และการติดทนของผลิตภณัฑต์น้แบบ และสูตรท่ี10 บน

กระดาษกบัลิปสติกสีแดงชนิดครีม ในช่วงเวลาต่างๆ 

 

ตารางที่ 3 การทดสอบประสิทธิภาพการแห้งและการติดทนของผลิตภณัฑ์ตน้แบบ และสูตรท่ี 10 

บนกระดาษกบัลิปกลอสสีแดง ในช่วงเวลาต่างๆ 

 

ผลการประเมินประสิทธิภาพการกนัน ้ า โดยการวิเคราะห์จากการเปล่ียนแปลงของน ้ าหนกั

กระดาษ แสดงใหเ้ห็นผลิตภณัฑสู์ตรท่ี 10 มีประสิทธิภาพการเคลือบสีลิปสติกแบบแท่งและลิปสติก

สีชนิดครีมเพื่อกนัน ้ าได้ดี แต่พบน ้ าหนักกระดาษของผลิตภณัฑ์ตน้แบบท่ีเคลือบลิปกลอสสีใน

ปริมาณมากและพบการหลุดลอกของสีแดงดังภาพ  แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ต้นแบบมี

ประสิทธิภาพการกนัน ้าไดน้อ้ยในผลิตภณัฑป์ระเภทลิปกลอสสี 



ตารางที ่4  การทดสอบประสิทธิภาพการกนัน ้าของผลิตภณัฑ ์ตน้แบบและสูตรท่ี 10 

 

ตารางที ่5 ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคขณะใชแ้ละหลงัใชผ้ลิตภณัฑต์น้แบบ และสูตรท่ี 10 

 

 ท  าการทดสอบความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑด์ว้ยแบบสอบถามจ านวน 30 คน 

ผลจากการทดสอบความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ผลิตภณัฑสู์ตรท่ี 10 ไดค้ะแนนความพึงพอใจ

มากกวา่ผลิตภณัฑต์น้แบบ ผลิตภณัฑลิ์ปสติกสีแบบแท่ง = 4.30±0.67 ลิปสติกสีชนิดครีม = 

4.8±0.52 และลิปกลอสสี = 4.6±0.52 ความพึงพอใจโดยรวมในลิปสติกสีทั้ง 3 ประเภท สามารถคิด

เป็นเปอร์เซนตไ์ดด้งัน้ี ลิปสติกสีแบบแท่ง 86% ลิปสติกสีชนิดครีม 96% และลิปกลอสสี 92 %   



อภิปรายผลการวจัิย 

 จากการศึกษาพฒันาผลิตภณัฑเ์จลเคลือบสีลิปสติก โดยใชผ้ลิตภณัฑย์ีห่อ้ Rimmel เป็น

ผลิตภณัฑต์น้แบบนั้น ผลการศึกษาพบวา่สูตรท่ี 10 เป็นสูตรต ารับท่ีดีท่ีสุดมีสาร Fomblin  HC 04 

เป็นสารก่อเจลฟิลม์ท่ีดี สามารถเคลือบลิปสติกสีไดดี้ บางเบาและไม่มนัจนเกินไป โดยมีลกัษณะ

ทางกายภาพเป็นเน้ือเจลขาวขุ่น pH 5 เรียบล่ืน ไม่มนั กระจายบนผวิไดดี้ และมีความหนืดใกลเ้คียง

กบัผลิตภณัฑต์น้แบบ ผลการทดสอบความคงตวัของผลิตภณัฑ ์พบวา่ผลิตภณัฑต์น้แบบและสูตรท่ี 

10 มีความคงตวัท่ีดีและผา่นการทดสอบการปนเป้ือนเช้ือจุลินชีพ นอกจากน้ียงัผลทดสอบ

ประสิทธิภาพการเคลือบสีลิปสติกของผลิตภณัฑ์ตน้แบบและสูตรท่ี 10 บนอะคริริก พบวา่สูตรท่ี 10 

สามารถเคลือบลิปสติกสีทั้ง 3 ประเภทไดดี้กวา่ผลิตภณัฑ์ตน้แบบ ผลการทดสอบประสิทธิภาพการ

กนัน ้า พบวา่ผลิตภณัฑ์ตน้แบบและสูตรท่ี 10 สามารถกนัน ้าใหก้บัลิปสติกไดดี้แต่ผลิตภณัฑต์น้แบบ

พบการหลุดลอกของลิปกลอสสี จากนั้นน าไปประเมินความพึงพอใจในอาสาสมคัร พบวา่ ไดรั้บ

คะแนนความพึงพอใจของสูตรท่ี 10 มากกวา่ผลิตภณัฑต์น้แบบ จากผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่ เจล

เคลือบสีลิปสติกต ารับท่ี 10 มีประสิทธิภาพดีกวา่หรือเทียบเท่ากบัผลิตภณัฑต์น้แบบซ่ึงสามารถ

น าไปต่อยอดเชิงพานิชยใ์นอุตสาหกรรมเคร่ืองส าอางได ้

ขอ้เสนอแนะ 

ควรปรับสูตรต ารับใหมี้กล่ินหอม 

ควรปรับสูตรเพิ่มความชุ่มช้ืนมากยิง่ข้ึน 
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